Контрольная работа №1
Цепная полимеризация. Сополимеризация.
1.      Рассчитать состав исходной смеси мономеров для получения сополимеров заданного состава.
2.      Определить состав смеси не вошедших в реакцию мономеров при степени превращения мономера 5%.
3.      Охарактеризовать тип структуры полученного сополимера.
4.      Написать химические уравнения сополимерзации, инициирования, роста цепи, обрыва цепи, передачи цепи, ингибирования.
5.      Выбрать способ синтеза сополимеров.
6.      Объяснить, какое будет молекулярно-массовое распределение при выбранном спосбе синтеза? Какие факторы увеличивают скорость полимеризации? Какие факторы повышают конверсию мономеров при сополимеризации (полимеризации)? Какие факторы влияют на величину молекулярной массы сополимера?
 
Варианты заданий для контрольной работы №1.
	№
	Мономеры a и b
	Температура синтеза, 0С
	Среда
	Ингибитор, катализатор
	Ингибитор
	r1۰r2
	Состав сополимера, масс. %

	5
	Акрилонитрил +винилиденхлористый
	60
	Вода
	H2O2 + Fe2+
	Фенол
	0,91× 0,38
	70-30
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