Контрольная работа №2.
 
1. Напишите реакции синтеза полимеров из этих пар мономеров. Охарактеризуйте ее тип (поликонденсация – равновесная, неравновесная или ступенчатая полимеризация). Классифицируйте полимер в зависимости от образовавшейся межзвенной связи.
2. Предложите способ синтеза полимера, приведите его достоинства и недостатки.
3.Возможны ли циклизация, структурирование, выделение низкомолекулярных продуктов, реакции гидролиза, акоголиза, аммонолиза, ацидолиза при синтезе заданной полимерной пары?
4. Рассчитайте величину средней молекулярной массы при степени конверсии мономеров 99,6%. Приведите факторы, которые в данной реакции могли привести к снижению молекулярной массы полимера.
5. При каких условиях из данной мономерной пары возможно получение олигомеров?
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